
Opción 2: UC-700 K

Molino convencional

PILA DE MATERIAL ULTRA DURO
Material económicamente valioso que 

no puede ser procesado por los molinos
 convencionales, tienen alta resistencia

 y dureza.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA PROCESAMIENTO DE MINERALES ULTRA DUROS

UC-700 K

Separador
magnético

A molino(s) convencional(es): 64 ton/h

95% menor a 10 mm.
75% menor a 3 mm.
45% menor a 1 mm.
30% menor a 0.5 mm.

Se evita el uso de separadores magnéticos 
en esta etapa debido a que sólo se producen,
como consecuencia de desgaste,15 g de
metal por cada ton. de material procesado.

Producto: 16 ton/h
100% menor a 100 micras.
85% menor a 74 micras (Malla 200).

Capacidad: 80 ton/h.

Producto de molino.
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